Anwendungsbeispiel

Die Anlage V55-GKM ist u.a.
flir die Plasma-Aktivierung von
medizintechnischen Kompo-
nenten ausgelegt.
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Anwendungen

Die Qualitatsanforderungen in Bezug auf
Funktion und Lebensdauer sind in der Medi-
zintechnik ausgesprochen hoch. Belastend
auf die Materialien wirken sich hier beson-
ders die wiederholenden Sterilisationsvor-
génge aus. Gerade die Heilddampfsterilisa-
tion flihrt zu einer Degradation der Polymer-
oberflachen. Klebeverbindungen und Lackie-
rungen werden dabei besonders angegriffen
und verlieren nach mehrmaliger Heif3dampf-
behandlung ihre Haftfestigkeiten, so dass
wichtige Funktionalitdten verloren gehen.
Ziel der Plasma-Behandlung ist es, die
Haftung zwischen Polymerwerkstlck und
Kleber bzw. Lacken deutlich zu erhdhen.

Durch die Aktivierung im Niederdruckplasma
erhoht sich die Oberfldchenspannung der Bohrer-
module und es werden O-funktionelle Gruppen in
die PE-Oberfldche eingebaut. Dadurch verbessert
sich die Sterilisationsbesténdigkeit signifikant.

Anlagentechnik

Die Plasmabehandlung geschieht in relativ
kurzen Behandlungszyklen von etwa vier
Minuten. Je nach AnlagengréfRe kdnnen
mehrere hundert Werksticke gleichzeitig
aktiviert werden. Dazu werden die Module
in ein Etagengestell aufgereiht, welches
sich zur besseren Homogenitat der Behand-
lung auch drehen kann. Fir grofRere Stlick-
zahlen kann der ganze Prozess vollstandig
automatisiert werden.

Plasmaprozess

Durch die Behandlung in einem Sauerstoff-
Plasma andert sich die Benetzbarkeit des
eingesetzten Polyethylens (PE) und polare
funktionelle Gruppen werden wahrend des
Plasma-Prozesses an der Moduloberflache
ausgebildet. Hierdurch steigt die Oberflachen-
spannung von unter 38 mN/m auf Uber

58 mN/m (Diagramm 1).
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Neben der Benetzbarkeit des Kunststoffs ist
auch die Anwesenheit von O-funktionellen
Gruppen in der Polymeroberflache fir die
Haftung der Farbe von entscheidender Be-
deutung. Es kédnnen sich echte chemische
Verbindungen zwischen dem Polymerwerk-
stlick und der Farbe ausbilden, die sich auf
die Haltbarkeit bei der Sterilisation auswir-
ken. So stieg nach der Plasmabehandlung
die Sterilisationsbestandigkeit von vorher
nur ca. 15 auf mehr als 50 Sterilisations-
zyklen an (Diagramm 2).
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